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In die Studie wurden insgesamt 195 extrahierte Rinderfrontzähne einbezogen. Nach Herstellung von Probenkörpern wurden diese 

in drei Gruppen (Futurabond M, Clearfil S3 Bond, Optibond All in One) aufgeteilt. In jeder Gruppe wurden 4 Untergruppen gebil-

det: 

 

a) trockene Oberfläche, Einmassieren des Bonds (aktiv) 

b) trockene Oberfläche, kein Einmassieren (passiv) 

c) feuchte Oberfläche, Einmassieren des Bonds (aktiv) 

d) feuchte Oberfläche, kein Einmassieren (passiv) 

 

Für jede Untergruppe standen damit 15 Zähne zur Verfügung. 

 

Ergebnisse der Untersuchung 

 

 Abbildung 1:  Haftwerte [MPa] in Abhängigkeit vom Behandlungsprozedere

In der hier zusammengefassten Studie der Universität Sao Paulo (Brasilien) wurde die Mikrozughaftung diverser Bondings nach 
verschiedenen Applikationsprotokollen untersucht. Dabei wurde analysiert, welchen Einfluss die Feuchtigkeit vor Applikation 
und die Bewegung des Bondings während der Applikation haben.[1] 
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Mit einem durchschnittlichen Haftwert von 34,68 MPa liefert Futurabond M die höchsten Haftwerte, die nach statistischer Ana-

lyse mittels Tukey Test signifikant höher liegen als die Haftwerte mit Clearfil S3 Bond und Optibond All in One. Alle getesteten 

Bondingsysteme zeigen eine recht hohe Fehlertoleranz in der Applikation. Sowohl der Grad der Feuchtigkeit als auch die Bewe-

gung bzw. Nichtbewegung des Bonds bei der Applikation beeinflussen die Haftwerte nur geringfügig. 

 

 

 

 
[1] G. R. Batista, C. R. G. Torres, T. M. F. Caneppele, A. Sassaki, R. S. Fernandes, F. Valdetaro, C. P. Freitas, A. B. Borges, IADR 

Barcelona 2010, Poster #2205. 

 

 

 

 

 

Fazit: Das Einflaschen Self-etch System Futurabond M zeigt in dieser Studie die besten Haftwerte auf Schmelz. Die hohen 
Haftwerte sind tolerant in Bezug auf die Restfeuchtigkeit auf der Zahnsubstanz und die Art der Applikation (aktiv oder passiv). 


