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VOCO Ionofil Molar AC – Abrasión 
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Abrasión de acuerdo con el procedimiento ACTA [1]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Abrasión de acuerdo al procedimiento ACTA (10.000 ciclos) 

 

Abrasión de acuerdo al procedimiento LAP [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Abrasión de acuerdo al procedimiento LAP (10.000 ciclos) 
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En investigaciones de abrasión se examinó VOCO Ionofil Molar AC según los procedimientos internacionales y reconocidos 

ACTA y LAP en la Universidad Erlangen-Nuremberg. 

Resultado: VOCO Ionofil Molar AC es en la resistencia a la abrasión en parte considerablemente mejor que otros cementos 

ionómeros de vidrio. VOCO Ionofil Molar AC es absolutamente una alternativa para amalgama, composites y compómeros. 


