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Investigación de la resistencia a la flexión en 4 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Resistencia a la flexión en 4 puntos [MPa] 

 

Investigaciones del comportamiento de fatiga de rotura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Comportamiento de fatiga de rotua despues de 50.000 ciclos de carga [MPa] 

 

 

 

 

 

 
[1] Frankenberger R, Krämer N, Graf A, Sindel J; Universität Erlangen, DGZ/DGZMK Tagung Bremen 1998. 

En la Universidad Erlangen se investigaron la resistencia a la flexión y el comportamiento fractura por fatiga de VOCO Ionofil 

Molar AC. [1] 

Resultado: VOCO Ionofil Molar AC muestra los mejores resultados en comparación con todos los productos de la competencia 

investigados en pruebas de comportamiento ante fatiga y flexión ante cargas de larga duración. VOCO Ionofil Molar AC exhibe 

el valor más alto de todos los cementos ionómeros de vidrio testeados en cuanto al límite de fatiga. La asociación entre el valor 

de estabilidad y el límite de fatiga significan un material duradero y resistente. 
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