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Gli adesivi automordenzanti hanno valore di pH un più alto rispetto al puro acido fosforico. Dato che l’effetto di questo fattore 

non si estende allo smalto acido-resistente quando si applica il bonding sulla dentina, cin si deve chiedere se è sufficiente un 

condizionamento con un valore di acidità più basso. Fino a che punto la gestione più semplice degli adesivi automordenzanti sia 

ottenuta a spese di un’adesione probabile inferiore è stata analizzata in uno studio presso la Università di Tanta (Egitto).[1] 

 

Design dello studio 

 

60 molari umani, esenti da carie, sono stati preparati come campioni del test. La superficie adesiva dei campioni è stata 

successivamente irruvidita con una fresa diamantata (granulometria 100 µm, Komet). Dopo aver suddiviso in modo random i 

campioni, sono stati creati cinque gruppi : A = Futurabond DC / Grandio, B = Admira Bond / Grandio, C = Clearfil SE Bond / 

Clearfil APX, D = Clearfil S3 Bond / Clearfil APX, E = Hybrid Bond / Pecalux. Una parte dei campioni è stata conservata  in acqua 

per 24 ore e i rimanenti campioni sono stati conservati in acqua  con lo  0,5 % di cloramine (l’acqua è stata cambiata ogni 

3 mesi). Dopo il periodo di stoccaggio, i campioni sono stati sottoposti ad un test di micro-strappo e i siti di frattura sono stati 

successivamente analizzati. 

 

Risultati dello studio 

 

I risultati del test di forza adesiva al micro-strappo sono riassunti in Figura 1. 

 

Figura 1: Forza adesiva allo strappo [MPa] dopo conservazione in acqua 

Futurabond DC, l’adesivo automordenzante, ha già dimostrato le sue eccellenti proprietà in molti studi. Ora in un ulteriore 
studio è stato testata l’eventuale influenza della conservazione in acqua per due anni sulla forza di adesione. 
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Tutti gli adesivi hanno mostrato buoni valori di adesione dopo 24 ore di conservazione in acqua. La caduta dei valori dopo 2 anni 

di conservazione in acqua è stata però interessante. Futurabond DC, Admira Bond e Clearfil SE Bond hanno mostrato una 

diminuzione significativa, ma questa caduta era ancora assai minimale, con ca. 10%. 

 

È però emerso un altro quadro per Clearfil S3 Bond e per Hybrid Bond, gli adesivi automordenzanti one-bottle. Il valore di 

adesione di questi adesivi è caduto fin quasi la metà del valore di pre-stoccaggio. È interessante che non ci sia stata una 

significativa differenza tra Admira Bond, l’adesivo total etch e i due adesivi automordenzanti, Futurabond DC e  Clearfil SE Bond. 

Questo dimostra che gli adesivi automordenzanti sono decisamente capaci di fornire un condizionamento sufficiente della 

superficie dello smalto. 

 

Per la valutazione della qualità di un adesivo, è ugualmente interessante ispezionare le superfici di frattura dopo le misurazioni 

della forza adesiva allo strappo. Il fallimento dell’adesivo esiste solo se la frattura corre esclusivamente attraverso lo strato 

adesivo. L’adesivo non è più l’anello più debole della catena di fratture miste e/o coesive. Il risultato delle analisi di superfici 

fratturate è mostrato nella Figura 2. 

 

Figura 2:  Risultato delle analisi delle superfici di frattura 

 

Questi risultati coincidono con le misurazioni del valore di adesione. Gli adesivi che hanno ottenuto i valori di adesione più alti 

dopo due anni di stoccaggio in acqua hanno anche esibito significativamente poche fratture adesive pure. 

 

 

 

 

 

 
[1] A. I. Abdalla, A. J. Feilzer, Oper. Dent. 2009, 34, 732-740. 

 

Conclusioni: Futurabond DC e Admira Bond hanno mostrato ottimi valori di adesione anche dopo due anni di conservazione in 
acqua. Essi hanno avuto la migliore performance di tutti gli adesivi testati in questo studio. Lo studio dimostra che con l’uso di 
adesivi VOCO è possibile effettuare trattamenti di successo a lungo termine con i compositi. Nonostante la semplificazione 
nell’applicazione di Futurabond DC, si ottengono valori di adesione che sono elevati quanto quelli degli adesivi total etch. 
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