J V-Posil Mono Fast
— szczegblnie przydatny przy
wyciskach do implantéw
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V-Posil

A-SILIKONOWA MASA WYCISKOWA - IMPONUJACO PRECYZYJNA

Czynnikiem niezbednym do wykonania uzupetnien protetycznych sa modele, a ich jako$¢ zalezy od precyzji wykonania
wycisku. Wycisk jest $rodkiem zapewniajagcym komunikacje miedzy lekarzem i technikiem dentystycznym, jako zrédto
informacji umozliwiajacych uzyskanie wiernego odwzorowania struktur wewnatrzustnych. Wszelkie niedoktadnosci
wycisku przenosza sie na modele i czesto pozostaja niezauwazone do momentu préby dopasowania uzupetnienia
w jamie ustnej. Aby temu zapobiec, niezbedne jest stosowanie mas wyciskowych o wtasciwosciach, ktére optymalnie
wspieraja caty proces, od momentu rozpoczecia mieszania masy do zakoriczenia etapu odlewania gotowego wycisku.

V-Posil opracowali$my z mysla o stworzeniu masy wyciskowej,
ktéra konsekwentnie odpowiada filozofii optymalizacji procesu
pobierania wycisku, faczac:

* parametry istotne klinicznie,

* wygode leczenia,

e | komfort pacjenta

w jednej rodzinie produktéw.

Przeglad korzysci - filozofia pracy

Wysoki poziom hydrofilowos$ci pozwala na dobre zwilzenie
struktur wewnatrzustnych, zapewniajac maksymalna
doktadno$é. Zmienny, zewnatrzustny czas pracy i krétki
czas wiazania mas V-Posil sprawiaja, ze proces pobierania
wyciskéw jest bardzo wydajny, a ich wysoka wytrzymato$é
zapewnia bezpieczne wyjmowanie wycisku z jamy ustne;j.

Z drugiej strony, doskonate odprezenie elastyczne zapewnia
utrzymanie precyzji po usunieciu wycisku, a wysoki stopien
powinowactwa do wody po zwigzaniu gwarantuje jakos¢
procesu jego odlewania. To dzigki tym wtasciwo$ciom V-Posil
moze spetnia¢ wszelkie codzienne wymagania praktyki
stomatologiczne;j.

Masy V-Posil wystepuja w odmianach o nastepujacych
lepkosciach:

° putty,

* heavy-body,

° medium-body,

e light-body,

e x-light body

i s dostepne w standardowych systemach mieszania:
* 450 ml pojemniki z masa putty, do mieszania recznego
w proporcji 1:1,

* 50 ml kartusze automix 1:1,
* 380 ml kartusze 5:1,

do stosowania w standardowych automatycznych
urzadzeniach dozujgcych i mieszajacych (np. VOCO Dynamic
Dispenser System, Sympress /Il ).

V-Posil oferuje nastepujace wtasciwosci, ktére wspomoga Cie
w procesie pobierania wyciskdw:

Hydrofilowos¢

Ogoblnie, masy poliwinylosiloksanowe (silikony addycyjne)

sg naturalnie hydrofobowe. Hydrofilno$¢ mas V-Posil zapewnia
im optymalna zwilzalno$¢, co wptywa na zdolno$¢

ich niezawodnego zaptywania w wilgotnym Srodowisku. Dzigki
temu moga wypetni¢ najwazniejsze zadanie mas wyciskowych:
wierne odwzorowanie pola protetycznego.

Kat zwilzania

Najmniejszy mozliwy kat zwilzania oznacza maksymalne
zaptywanie materiatu na powierzchni. Ponizej przedstawiono
kat zwilzania dwoch precyzyjnych mas A-silikonowych i masy
polieterowe;j.

Pomiar kata zwilzania dla masy korekcyjnej

V-Posil Light Fast / V-Posil X-Light Fast / V-Posil Mono Fast — maty kat
zwilzania < 10°



V-Posil

MASA WYCISKOWA Z DOSKONALA FILOZOFIA PRACY

Aquasil Ultra XLV
— kat zwilzania ~ 71°

Impregum Garant L Duo Soft
— kat zwilzania ~ 24°

o Masy V-Posil Light Fast i V-Posil X-Light Fast
[°] wykazujg maty kat zwilzania < 10°. Gwattowne
[s] | zmniejszenie kata zwilzania nastepuje w ciagu

kilku sekund po wewnatrzustnej aplikacji tych

mas, jak pokazano na schemacie.

Czas pracy i czas wigzania w jamie ustnej*

< 2 min.
Czas pracy i czas wigzania w jamie ustnej
mas V-Posil zapewniaja maksymalna wygode @@
oraz komfort lekarzom i ich pacjentom. ’

= 2 min.

V-Posil oferuje

e Optymalny czas pracy

\~

e Krétki, wewnatrzustny czas wiazania

Czasy wymagane dla mas do wycisku wstepnego i mas
korekcyjnych zostaty optymalnie dobrane.

Czas pracy poza jama ustna i wewnatrzustny czas wiazania
wynosza okoto 2 minut, przy czym podany czas pracy stanowi
opcjonalne maksimum. Jezeli chcesz skréci¢ czas pracy,

po prostu wymus rozpoczecie procesu wigzania wprowadzajac

tyzke do jamy ustnej przed uptywem dwdéch minut.

Maksymalny Wewnatrzustny | Wewnatrzustny

czas pracy czas pracy czas pracy

wtemp. 23 °C | wtemp. 35°C | wtemp. 35°C
Rodzaj masy < min < min = min
V-Posil Putty Fast 5:1 01:30 02:30
V-Posil Putty Fast 1:1 02:00 02:00
V-Posil Putty Soft Fast 1:1 02:00 02:00
V-Posil Heavy Soft Fast 02:00 02:00
V-Posil Mono Fast 02:00 01:00 02:00
V-Posil Light 02:00 01:00 02:00
V-Posil X-Light Fast 02:00 01:00 02:00

Regularne czy szybkie wigzanie?

V-Posil to precyzyjna masa wyciskowa, ktéra pod wzgledem
maksymalnego czasu pracy zachowuje si¢ jak masa
regularna, za$ w jamie ustnej wiaze jak masa szybkowiazaca,
w czasie = 2 min. Pozwala to na maksymalna elastyczno$¢

i uproszczenie gamy mas V-Posil.

Zachowanie w trakcie wiazania

Lepko$¢ masy V-Posil prawie nie zmienia sig przed
uptywem czasu pracy. W przypadku stosowania materiatéow
charakteryzujacych sie wczesnym przejSciem z fazy
plastycznej do elastycznej istnieje niebezpieczenstwo
uzyskania wyciskédw o mniejszej doktadnosci

lub znieksztatconych. Dtugi, przyjazny uzytkownikowi czas
pracy, w potaczeniu z szybkim wzrostem lepkosci

po umieszczeniu tyzki w jamie ustnej pacjenta, zmniejsza
ryzyko niedoktadnosci wycisku.

Zachowanie mas korekcyjnych zmodyfikowano uzyskujac
utrzymanie ich doskonatej ptynnosci w jamie ustnej

w temperaturze 35 °C przez okoto minute. Ten czas
wystarczy na zaptyniecie masy do wszystkich obszaréw,
ktére nalezy odwzorowaé w wycisku.

Charakterystyczny dla mas V-Posil specjalny sposéb wigzania
wspiera proces pobierania precyzyjnych wyciskow.

Zachowanie w trakcie wigzania

| | = V-Posil Mono Fast /
Aquasil Ultra+ Medium Fast
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L\
BEZPIECZNE USUWANIE WYCISKU

Wytrzymatosé

Podczas wyjmowania wycisku masa korekcyjna
odwzorowujaca drobne szczegéty pola protetycznego
poddawana jest szczeg6lnym obcigzeniom. Obydwie masy
korekcyjne V-Posil zaptywajac cienka warstwa poddzigstowo
gwarantuja wyjatkowa precyzje, a ich wysoka wytrzymato$¢
na rozciaganie zapewnia bezpieczne usunigcie wycisku

z jamy ustnej, z zachowaniem wszystkich niezbednych
szczegbtow. Jak pokazano na ponizszym schemacie, prébka
masy V-Posil X-Light Fast przy rozciaganiu moze uzyskac
dtugos¢ 2,6 raza wigksza od jej pierwotnej dtugosci.

Przy wspétczynniku
rozciaggania réwnym 2,6 x
wyciski wykonane masa
V-Posil X-Light mozna
bezpiecznie wyjmowaé

z jamy ustne;.

Test rozciggania masy
V-Posil X-Light Fast

Doktadno$¢ wymiaréw
Podczas wyjmowania z ust pacjenta wycisk poddawany
jest duzym sitom $ciskajacym w okolicy najwigkszej
krzywizny zebdw, co czasowo wptywa na zmiane jego
wymiaréw. Doskonate odprezenie elastyczne

mas VOCO gwarantuje uzyskanie wyciskéw
wiernie odwzorowujacych sytuacje
w jamie ustnej.

Odlewanie modelu - precyzja do samego konca

V-Posil zapewnia precyzje réwniez podczas wykonywania
modeli. Istotnym czynnikiem gwarantujacym doktadnosé
uzupetnienia jest tatwo$¢ zaptywania gipsu do wycisku
w trakcie procesu odlewania. Proces ten wymaga masy
0 matym kacie zwilzania.

Kat zwilzania silikonéw addycyjnych po zwiazaniu

1l E = | |
V-Posil V-Posil Aquasil Flexitime Affinis Imprint 4
Heavy Soft Mono Fast Ultra Heavy Heavy Tray Heavy Penta Super
Fast Fast Quick Heavy

V-Posil Heavy Soft Fast i V-Posil Mono Fast wykazuja
najmniejszy kat zwilzania sposréd wszystkich badanych
mas wyciskowych.

V-Posil Heavy Soft Fast / V-Posil Mono Fast po zwiazaniu, kat zwilzania < 6°

Maty kat zwilzania zwigzanej masy wyciskowej gwarantuje
doskonate zaptywanie gipsu w trakcie odlewania wycisku.
Jest to konieczne do uzyskania precyzyjnych uzupetnien.
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L\
DANE TECHNICZNE

Maksymalny Wewnatrzustny

V-POSIL

czas pracy czas pracy
Proporcje | wtemp. 23 °C/ | wtemp. 35°C/
Rodzaj masy mieszania | 74 °F < min 95 °F < min.
V-Posil Putty Fast Brll 01:30
V-Posil Putty Fast 1:1 02:00
V-Posil Putty Soft Fast 1= 02:00
V-Posil Heavy Soft Fast 5:1 02:00
V-Posil Heavy Soft Fast 1:1 02:00
V-Posil Mono Fast 5:1 02:00 01:00
V-Posil Mono Fast 1:1 02:00 01:00
V-Posil Light Fast 1:1 02:00 01:00
V-Posil X-Light Fast 1:1 02:00 01:00
Wskazania

V-Posil Putty Fast / Soft Fast stosuje sie jako pierwsza
warstwe w przypadku:
— wyciskéw dwuwarstwowych dwuczasowych
(putty-wash),
— wyciskéw dwuwarstwowych jednoczasowych
(putty-wash),
— wyciskéw dwuwarstwowych dwuczasowych
(putty-wash) z zastosowaniem folii dystansujacej,
— jako materiat wyciskowy przeznaczony
do ksztattowania pobrzezy przy wyciskach
czynnosciowych.

V-Posil Heavy Soft Fast to materiat heavy body
stosowany do:
— wyciskéw dwuwarstwowych jednoczasowych
(technika podwdéjnego mieszania),
— wyciskéw dwuwarstwowych dwuczasowych
z zastosowaniem mas o réznych gestosciach,
— wyciskéw czynnosciowych.

V-Posil Mono Fast to materiat wyciskowy o $redniej gestosci,

stosowany jako pierwsza warstwa na tyzce wyciskowej
lub jako masa rzadka, naktadana na filary przy wyciskach:
— pobieranych w obecnosci statych/ruchomych

uzupetnieni lub implantdw (np. wyciski z transferami

lub z elementami mostéw),
— czynnosciowych,
— do koron i mostéw lub wktadéw koronowych,
— do protez ruchomych catkowitych lub czg$ciowych,
— podscielajacych,
— z uzyciem kilku tyzek,

Czas wigzania Liniowa

w temp. Twardo$¢ zZmiana Odprezenie Odksztatcenie

35°C /95 °F Shore A wymiaréw elastyczne przy $ciskaniu

> min (okoto) (okoto) % (okoto) % (okoto) %
02:30 63 -0,20 99,5 2,5
02:00 66 -0,25 98,5 3,0
02:00 60 -0,20 99,0 2,7
02:00 55 -0,25 99,3 4,0
02:00 55 -0,25 €15) 3} 4,0
02:00 58 -0,25 99,5 4,0
02:00 58 -0,25 <) 5 4,0
02:00 47 -0,20 99,6 4,0
02:00 47 -0,20 99,6 4,5

— transferowych przy wktadach koronowo-korzeniowych,
w celu wykonania nadbudowy kikuta metoda
posrednia,

— w technice podwojnego mieszania oraz technice
dwuwarstwowej (putty-wash).

V-Posil Light Fast i V-Posil X-Light Fast to masy wyciskowe
0 matej gestosci, stosowane jako masa rzadka do:
— wyciskéw korekcyjnych (dwuczasowych),
— wyciskéw w technice kanapkowej (jednoczasowych),
— wyciskéw dwuwarstwowych dwuczasowych
z zastosowaniem folii dystansujacej,
— wyciskéw jednoczasowych technika podwdjnego
mieszania,
— wyciskéw podscielajacych,
— wyciskéw w przypadku protez ruchomych czesciowych
lub catkowitych.

Zalety

* Wysoka precyzja — wybitnie hydrofilowy silikon addycyjny
zapewniajacy maksymalne odwzorowanie

* Komfort pracy — dtugi czas pracy i krotki czas wiazania
w jamie ustnej

* Bezpieczne wyjmowanie wycisku — wysoka odpornosé
masy zapewnia bezpieczne usunigcie wycisku bez jego
uszkodzenia

¢ Perfekcyjne uzupetnienia — wyjatkowa hydrofilno$¢
i odprezenie elastyczne zwigzanej masy utatwiaja
wykonanie modelu i uzyskanie doskonatych uzupetnien
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V-POSIL

PRECYZYJNA, A-SILIKONOWA MASA WYCISKOWA

Zestawy i uzupetnienia

V-Posil Putty Fast

REF 2561 Pojemnik 2 x 450 ml, akcesoria
REF 2562 Pojemnik 8 x 450 ml, akcesoria
REF 2564  Kartusz 2 x 380 ml

V-Posil Putty Soft Fast
REF 2579  Pojemnik 2 x 450 ml, akcesoria

V-Posil Heavy Soft Fast

REF 2565 Kartusz 380 ml, akcesoria
REF 2566  Kartusz 2 x 380 ml

REF 2567 Kartusz 2 x 50 ml, akcesoria
REF 2568  Kartusz 10 x 50 ml

REF 2196  Koncéwki mieszajace, typ 16, 50 szt.
REF 2203 Koncéwki mieszajace, typ 30, 50 szt.

V-Posil Mono Fast

REF 2569 Kartusz 380 ml, akcesoria
REF 2570  Kartusz 2 x 380 ml

REF 2571 Kartusz 2 x 50 ml, akcesoria
REF 2572  Kartusz 10 x 50 ml

REF 2196  Koncéwki mieszajace, typ 16, 50 szt.
REF 2203 Koricéwki mieszajace, typ 30, 50 szt.
REF 2133  Koncdéwki wewnatrzustne, typ 6, 50 szt.

V-Posil Light Fast
REF 2573 Kartusz 2 x 50 ml, akcesoria
REF 2574  Kartusz 10 x 50 ml

V-Posil X-Light Fast
REF 2575 Kartusz 2 x 50 ml, akcesoria

REF 2186  Koncéwki mieszajace, typ 7, 50 szt.
REF 2141 Koncoéwki wewnatrzustne, typ 3, 50 szt.

VOCO Dynamic Dispenser
REF 9140  Mieszalnik do mas 230 V

VOCO Retraction Paste

REF 1012 Caps25x0,3 g

REF 1013 Caps 100x 0,3 g
REF 9301 Dispenser — Caps

VOCO GmbH Ta broszura zostata przekazana przez:

Anton-Flettner-StraBe 1-3
27472 Cuxhaven
Niemcy

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.dental
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